
*  Les valeurs augmentent de l’intérieur vers l’extérieur.
 Contrôle des propriétés des matériaux à la température ambiante.
 Pour les valeurs exactes, voir tableau des propriétés de matériau.

COMPARAISON DES PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX DES PRODUITS EN BUTYLE D’EGO

Résistance à la compression

Résistance à la traction interne

Adhésivité

EGOFERM

EGOPOL

*

EGOBON 212

EGOBON 214

EGOBON 217

EGOBON 219

EGOBON 224

EGOBON 225EGOBON 226

EGOBON 227

EGOBON 229


