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SILIKONVERFUGUNG

Langjahrige Erfahrungen aus der Praxis und laborinterne Studien haben gezeigt, dass EGOSILICON 365 als qualitativ hochwertiges Spezial-Silikon fiir
die dauerelastische Verfugung im Dauernass- bzw. Unterwasserbereich eingesetzt werden kann. EGOSILICON 365 erfiillt die fir ein Schwimmbadsili-
kon erforderlichen Anforderungskriterien wie Chemikalienbestandigkeit (z.B. gegen aggressive Reinigungsmittel, Chlorung, Solebad), mechanische
Besténdigkeit (z.B. gegen Hochdruckreiniger, Biirstenmaschinen) sowie fungizide Wirkung gegen Schimmelpilzbildung.

Hinweise bei der Verwendung von Silikon im Schwimmbadbereich

Vor dem Dichtstoffeinsatz hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien im Kontakthereich mit dem Silikon miteinander ver-
traglich sind und sich nicht schadigen oder verandern (z.B. verfarben). Gegebenenfalls sollte der Anwender Riicksprache mit dem jeweiligen Her-
steller der Werkstoffe/Materialien nehmen.

Bei den eingesetzten Reinigungsmitteln ist darauf zu achten vorzugsweise neutrale oder alkalische Reinigungsmittel zu verwenden, da sich Schim-
melbildung im sauren Milieu verstérkt. Nach der Verwendung von sauren Reinigungsmitteln sollte zumindest im Anschluss eine Reinigung und somit
Neutralisation mit alkalischen Reinigungsmittel erfolgen.

Glattmittelriickstande kdnnen die Ansiedlung von Mikroorganismen fdrdern und einen Schimmelpilzbefall hervorrufen. Der ausgehartete Dichtstoff
sollte vor der Befiillung des Schwimmbeckens mit klarem Wasser gereinigt werden um Glattmittelriickstande von der Oberflache zu entfernen.
Neben der Desinfektion mit Chlor kdnnen zusatzlich alternative Verfahren eingesetzt werden, z.B. UV-Bestrahlung oder Ozonisierung. Diese haben
allerdings keine desinfizierende Depotwirkung. Eine ausreichende Chlordesinfektion ist zwingend notwendig, um einen Schimmelpilzbefall wirksam
vorzubeugen.

Im Sanierungsfall ist bei Silikonfugen auf die vollsténdige Entfernung des Dichtstoffs zu achten. Nachfolgend ist der Untergrund mit Antischimmel-
mittel zu desinfizieren. Bei Nichtbeachtung droht der schnelle Wiederbefall durch die vorhandenen Pilzsporen, da diese kurzfristig an die Oberflache
des erneuerten Dichtstoffes gelangen kdnnen.

Bitte heachten Sie, dass elastische Fugen, die starken chemischen und/oder physikalischen Einfliissen ausgesetzt sind einer permanenten Wartung
und Pflege bediirfen. In sogenannten Wartungsfugen miissen die Dichtstoffe in regelmaRigen Zeitabstanden berpriift und ggf. erneuert werden, um
Folgeschaden zu vermeiden. Siehe auch ,Wartungsfuge* in der DIN 52460, sowie VOB DIN 19618 4 - Ausfiihrung - Abs. Nr. 3 und § 13 - Gewahrleistung
-Abs. Nr. 3.
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HYGIENE, WASSERQUALITAT UND TECHNISCHE ASPEKTE

Eine dauerhaft ausreichende Wasserqualitat ist in 6ffentlichen sowie in viel genutzten Schwimmbadern besonders wichtig und kann mittels techni-
scher Anlagen wie Filtern, Beckendurchstrdmung und chemischen Zusatzen wie Chlor gewahrleistet werden. Es geht darum mégliche Krankheitser-
reger durch falschen pH-Wert, Alkalitat und Schimmelbildung zu vermeiden.

Filteranlage

Um Verunreinigungen wie Blatter, Bliitenstaub, Haare oder Kérperzellen im Wasser zu entfernen bendtigt man Wasserfilteranlagen. Das Beckenwas-
ser flieRt dber die Uberlaufrinne bzw. den Skimmer ab. Dadurch werden die schwimmenden Partikel abgesaugt und flieBen durch Leitungen zum
Filter. Im Filter laufen die durch verschiedene Filterschichten und gelangen gereinigt und eventuell mit Chlor aufbereitet wieder zuriick ins Becken.

Beckeneinstromung

Um Verunreinigungen mdglichst schnell aus dem Becken zu entfernen und gleichzeitig das Desinfektionsmittel, wie z.B. Chlor mdglichst schnell und
gleichmaRig an jede Stelle im Becken zu bringen werden Beckeneinstrdmungen bendtigt. Diese Wasserumwalzung muss immer in Betrieb sein und
darf auch nicht zeitweise unterbrochen werden. Nach heutiger Normung muss das komplette eingestromte Wasser tiber die Uberlaufrinne flieBen
um eine optimale Oberflachenreinigung zu erreichen, Ausnahmen dabei sind die Durchstrdmung unter Hubbdden und Wellenbecken wahrend des
Wellenhetriebes.

Man unterscheidet:

Bei der Vertikaldurchstromung wird das Reinwasser {iber so genannte Einstromtdpfe am Boden des Beckens eingestromt. Die Einstrmtdpfe miissen
s0 ausgehildet sein, dass das Wasser verteilt eingestromt wird und nicht in einem Strahl zur Wasseroberfléche schieBt. In der DIN 19643 Teil 1, 9.2,
wird eine maximale Beckenflache von 6m? pro Einstrémtopf empfohlen, fiir ein Becken mit 100 m? Wasserfliche miissten etwa 17 Einstrémungen
vorgesehen werden. Es ist darauf zu achten, dass die Wasserverteilung zu den einzelnen Einstrdmungen gleichméRig ist. Bei Edelstahlbecken wird
meist eine Variante der Vertikaldurchstrdmung eingesetzt, die Einstrdmrinnen. Diese Rinnen im Beckenhoden sind mit einer Abdeckung mit Aus-
stromoffnungen abgedeckt. Der Abstand zwischen zwei Einstromrinnen sollte nicht mehr als 4,5 m betragen. Bei der Strahlenturbulenz wird das
Reinwasser durch Einstromdiisen in den Beckenwanden eingestrdmt. Die Diisen sind etwa 30 cm {iber dem Beckenboden versetzt gegeniiberliegend
angebracht. Bei tiefen Becken, wie etwa Sprungbecken oder Becken mit Hubboden werden die Einstromdiisen auf zwei Ebenen angebracht. Die
Anzahl der Einstromdiisen hangt von der Beckenbreite ab, der Diisendurchmesser vom Volumenstrom. Fiir die Einstrdmung muss geniigend Druck
an der Diise zur Verfiigung stehen.

Die Langsdurchstrdmung ist eine nicht mehr gebrauchliche Art der Durchstromung, wo auf einer Beckenseite das Wasser eingestrémt wird und auf
der gegeniiberliegenden Seite ein Teil des Wassers wieder abgesaugt wird. Nur ein Teil, haufig 50%, des eingestrdmten Wassers werden iiber die
Uberlaufrinne ahgefiihrt.

Chlor

Einzellige Algen enthalten Chlorophyll, welches ohne chemische Zusétze eine Griinfarbung des Wassers verursachen kann. Derartige Mikroorga-
nismen sind so klein, dass sie von mechanischen Filteranlagen nicht zuriickgehalten werden kdnnen. Um diese Organismen und auch fiir den Men-
schen schédliche Bakterien im Wasser abzutdten, werden dem Wasser in geringen Mengen chlorhaltige chemische Verbindungen zugesetzt. Die DIN
19643 fordert fiir die Desinfektion eine Keimt&tung an Pseudomonas aeruginosa von vier Zehnerpotenzen innerhalb von 30 Sekunden, um die Anste-
ckungsgefahr fiir Badegaste mdglichst gering zu halten. Um dies zu erreichen, werden in Deutschland dem Beckenwasser zwischen 0,3 und 0,6mg/!
(Warmsprudelbecken 0,7-1,0mg/1] freies Chlor zugesetzt. Gegenwartig ist es Stand der Technik, dass eine Konzentration an freiem Chlor his 1,2 mg/!
erlaubt ist. Zum Vergleich: Die WHO fordert fiir die sichere Desinfektion von Trinkwasser einen Chlorwert = 0.5mg/I bis maximal 5,0mg/I, mit einem
Mindestgehalt an Chlor von 0,2mg/I beim Verbraucher. Der typische Hallenbadgeruch kommt nicht vom freien Chlor, sondern von Chlorverbindungen
und weist auf eine unsachgemaRe Wasseraufhereitung hin.

pH-Wert

In 6ffentlichen Badern sollte der pH-Wert gemaR DIN 19643 Teil 1, zwischen 6,5 - 7,6 liegen. Bei einem zu niedrigen pH-Wert kann das Wasser korrosiv
werden. Bei einem zu hohen pH-Wert entstehen zunehmend Kalkablagerungen im Wasser wodurch die Desinfektionskraft von Chlor nachlsst. Des
Weiteren kann ein falscher pH-Wert zu Augen- und Hautreizungen fiihren.
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Alkalitat

Beim Erwdrmen des Wassers wird Kohlenstoffdioxid abgegeben, wobei der pH-Wert des Wassers steigt. Durch Wasseraufbereitung, Aktivsauer-
stoff-Verbindungen, Calciumhypochlorit, Chlorbleichlauge oder Chlorwasser kann der pH-Wert veréndert werden. Bei weichem Wasser treten haufi-
ger und starker pH-Wert-Anderungen auf als bei hérterem Wasser. Deswegen spricht man von einer , Pufferung des Wassers gegen pH-Wert-Schwan-
kungen, die in Alkalitat gemessen wird. Der Ideal-Wert fiir die Alkalitat liegt bei 100-150mg/I CaC03 (Calciumcarhonat). In Europa (SI-Einheit] nennt
man sie m-Wert, also 2-3 mmol/I.

Schimmelpilzhildung

Wenn zu wenig oder kein Desinfektionsmittel (Chlor) verwendet wird, kénnen sich Pilze (Schwarzfarbung) entwickeln. Der pH-Wert des Schwimm-
badwassers sollte nicht hdher als 7.4 sein. Liegt er {iber diesem Wert beginnt sich Schleim auf den Fugen (Silikon-Zement- und Epoxy-Fugen) zu
bilden, weil das Chlor mit zunehmendem pH-Wert an Wirkung verliert.

@ 676) @ ift EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG - Kaltenbrunn 27 - D-82467 Garmisch-Partenkirchen 3/3
E—a Fon +49 882195 69 0 - Mail info@ego.de - Web www.ego.de - Version 05/2025




